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Norge 
 
 

Aust-Agder Fylke 
 
 

Flosta kirke 
 
 
Fylke: Aust-Agder 
 
Kommune: Arendal 
Gnr./Bnr.: 68/397 
Koordinater: 58.52859 N / 8.934071 E (EU89) 
 
Opdragsgiver: Fylkeskonservatoren i Vest-Agder, VestAgderMuseet 

og Nationalmuseet 

 

Dendrokronologisk undersøgelse 

Formål: Datering og grundkurveopbygning 

Træart: Pinus sylvestris (fyr) 

 Quercus sp. (eg) 

 

Prøvetagning: Hans Olav Aanensen og Helge Paulsen 

Laboratorieundersøgelse: Niels Bonde. 

 

NNU j. nr: A9526. oktober 2017. 

 

Publicering 

Resultatet kan frit anvendes ved henvisning til denne rapport. Kontakt 

evt. laboratoriet for yderligere oplysninger mm. Rapporten kan 

endvidere lastes ned fra hjemmesiden 

http://natmus.dk/footermenu/organisation/bevaring-

naturvidenskab/miljoearkaeologi-materialeforskning/dendrokronologi/ . 

 

Se endvidere  

Kart over de dendrokronologiske undersøkelsene på Agder med 
mulighet for å søke opp rapport. 
 
http://vaf.maps.arcgis.com/apps/Minimalist/index.html?appid=3359526535d4422

198a6464ae0e09217 
 
 

 

https://nat.natmus.dk/OWA/redir.aspx?C=2RKdUqcPVmtk_aRxjuUlyAKMZVPMz4yiajwpioImBBO0_iD2rRDVCA..&URL=http%3a%2f%2fvaf.maps.arcgis.com%2fapps%2fMinimalist%2findex.html%3fappid%3d3359526535d4422198a6464ae0e09217
https://nat.natmus.dk/OWA/redir.aspx?C=2RKdUqcPVmtk_aRxjuUlyAKMZVPMz4yiajwpioImBBO0_iD2rRDVCA..&URL=http%3a%2f%2fvaf.maps.arcgis.com%2fapps%2fMinimalist%2findex.html%3fappid%3d3359526535d4422198a6464ae0e09217
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Prøver (borekerner) fra bygningstømmer 

 

Prøver fra 15 stokke er undersøgt. 13 af fyr (Pinus sylvestris) og to af 

egetræ (Quercus sp). Alle prøver er dateret. Der er konstateret 

splintved på 13 prøver.Der er muligvis waldkante (træets sidstdannede 

årring) på flere af prøverne, kan dog ikke fastslås med sikkerhed. 

Prøvetager oplyser, at der er bark på én prøve (N358002a), hvilket 

bekræftes af nærværende undersøgelse. Desværre er det ikke muligt 

at identificere splintved på benævnte prøve. Det er der ikke noget 

underligt i; det hænder ofte, at splintveddet ikke er synligt, især i 

forbindelse med borekerner. 

 

For statistiske værdier / beskrivelse med mere vedrørende de enkelte 

prøver, se katalog og feltrapport (tilføjet bagerst). 

 

Antallet af årringe i de enkelte prøver varierer fra 41 til 130. 

 

Årringskurverne for de daterede prøver kryds-daterer med 

referencekurver fra Sørlandet, ligesom de kryds-daterer relativt. 

 

Dateringsdiagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Årringskurvernes indplacering på en tidsskala. Med angivelse af årringskurvernes længde, 

konstateret kerne- og splintved. Endvidere angives fældningstidspunkt samt tidsrum for de 

beregnede fældningstidspunkter. Den røde signature er en tolkning: Undersøgelsen peger på, 

at materialet stammer fra træer, der er fældet omkring 1645, 1685 og 1699. 

 

  

signatur

kerneved

splintved

?B mulig Waldkante

gruppe

kalenderår

Flosta kirke

AD1650AD1550 AD1750

Prøver taget i kirkerum N358005a AD1645-66

N358008a AD1645-73

N358006a AD1684-1705

N358007a AD1684/85?

Prøver taget i våbenhus N358009a AD1684-1712

N358010a AD1684/85?

N358011a AD1683-1721

N3580139 AD1682/83?

N358012a AD1681/82?

N358015a after AD1676

N3580149 AD1683/84?

Prøver taget u. gulv i menighedssal N3580019 AD1697-1720

N358004a AD1698-1746

N358003a vinter AD1697/98

N358002a vinter AD1698/99

væg mod våbenhus

ydervægge

ca. AD1645

ca. AD1685

ca. AD1699
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Prøverne er udtaget tre steder i kirkebygningen. 

I væg mellem kirkerum og våbenhus: fire prøver – to prøver, som 

formentlig stammer fra træer, der er fældet ca. 1645. Og to prøver, 

som formentlig stammer fra træer, der er fældet ca. 1685. 

I våbenhusets ydervægge: syv prøver – fem af fyrretræ og to af eg. 

Undersøgelsen viser, at de formentlig alle stammer fra træer, der er 

fældet ca. 1682 – 1685 (i dateringsdiagrammet sammenfattet til ca. 

1685). 

Endelig er der udtaget prøver i bjælker under gulvet i menighedssalen: 

fire prøver, som, ifølge prøvetager, formentlig stammer fra 

genanvendte vægstokke. Undersøgelsen viser, at træerne, som de 

undersøgte prøver stammer fra, formentlig er fældet ca. 1699. På en 

af prøverne (N358002a) blev der konstateret bark ved 

prøveudtagelsen, og på yderligere én (N358003a) viste 

undersøgelsen, at denne også havde bark bevaret 

 

Årringskurverne fra prøverne af fyrretræ er også kryds-dateret visuelt. 

På denne baggrund er der beregnet en middelkurve (N358m001) på 

183 år, som dækker perioden AD1537 - AD1698. Denne middelkurve 

krydsdaterer overbevisende med de udarbejdede referencekurver for 

fyrretræ fra Sørlandet mm. (se tabel). 

 

Årringskurverne for de to prøver af egetræ er også sammenregnet til 

en middelkurve (N358m002) på 77 år, som dækker perioden AD1607 

to AD1683. Denne middelkurve krydsdaterer overbevisende med 

referencekurve for egetræ fra Sørlandet (se tabel). 

 
Referencer: 
 
Ved undersøgelsen er der, udover laboratoriets egne grund- og 

referencekurver anvendt kurver, som er stillet til rådighed af Thomas 

S. Bartholin (Scandinavian Dendro) og Terje Thun (NTNU). 

 
Splintstatistik for (norsk) fyrretræ: 40 – 90. 
 
Splintstatistik for (norsk) egetræ: 15 [-8, +6]   
Ref.: Christensen, K. & Havemann, K. 1998: Dendrochronology of oak 
(Quercus sp.) in Norway. AmS-Varia 32, pp. 59f. Stavanger. 
 
Baillie, M.G.L. & J.R.Pilcher, 1973: A simple cross-dating program for 
tree-ring research. Tree-Ring Bulletin 33, pp. 7-14. 
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A 
 

kurver - - N350m001  

     

-        start dates AD1516  

-        dates end AD1698  

     

nomk0803 AD1345 AD1780 5.85 AUST-AGDER MK FYR  

VA_2011_3 AD1223 AD1879 7.36 Vest-Agder med Aaseral   316 
timber  

VAuAaseralPISY2 AD1353 AD1936 10.09 Vest-Agder minus Aaseral   237 
timber 

N Aaseral NB02 AD1223 AD1857 0.89 N Aaseral NB02 113 timber 
mean  

 

B 
 

kurver - - N350m002  

     

-        start dates AD1607  

-        dates end AD1683  

     

N-hist03+rec AD1208 AD2005 6.21 N - Agder 208 timber 

 
 
 
 

 

Tabel. Absolut datering: prøver af fyrretræ (A) og egetræ (B). t-
værdier for krydsdatering med referencekurver for fyrretræ og 
egetræ fra Sørlandet, Norge. For t-værdier, se Baillie & Pilcher, 
1973. 
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Beregning af middelkurve 
 
 

Mean sequence - N358m001 
 
Of type W 13 R 
Dated AD1516 to AD1698 
 
Contains the following files 
n3580019.d dated AD1572 to AD1697 of type R 67 N  
n358002a.d dated AD1658 to AD1698 of type R 0 W  
n358003a.d dated AD1645 to AD1697 of type R 22 W  
n358004a.d dated AD1634 to AD1697 of type R 41 N  
n358005a.d dated AD1519 to AD1645 of type R 69 N  
n358006a.d dated AD1588 to AD1684 of type R 69 N  
n358007a.d dated AD1633 to AD1684 of type R 36 !  
n358008a.d dated AD1516 to AD1645 of type R 62 N  
n358009a.d dated AD1594 to AD1683 of type R 61 N  
n358010a.d dated AD1579 to AD1684 of type R 60 !  
n358011a.d dated AD1584 to AD1682 of type R 51 N  
n358012a.d dated AD1632 to AD1681 of type R 29 !  
n3580139.d dated AD1619 to AD1682 of type R 49 ! 
 
 
Mean sequence - N358m002 
 
Of type W 2 R 
Dated AD1607 to AD1683 
 
Contains the following files 
n3580149.d dated AD1620 to AD1683 of type R 13 !  
n3580159.d dated AD1607 to AD1668 of type R 0 N 
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Katalog 
 
n3580019.d  
A9526 Flosta kirke Menighetssal genanvendt vægstok-bjælke u gulv 
Raw Ring-width PISY data of 126 years length 
Dated AD1572 to AD1697 
67 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 95.88   Sensitivity 0.26 
Interpretation: AD1697-1720 
 
n358002a.d  
A9526 Flosta kirke Menighetssal genanvendt vægstok-bjælke u gulv 
Raw Ring-width PISY data of 41 years length 
Dated AD1658 to AD1698 
0 sapwood rings and winter bark surface 
Average ring width 338.78   Sensitivity 0.18 
Interpretation: AD1698 winter 
 
n358003a.d  
A9526 Flosta kirke Menighetssal genanvendt vægstok-bjælke u gulv 
Raw Ring-width PISY data of 53 years length 
Dated AD1645 to AD1697 
22 sapwood rings and winter bark surface 
Average ring width 265.38   Sensitivity 0.21 
Interpretation: AD1697 winter 
 
n358004a.d  
A9526 Flosta kirke Menighetssal genanvendt vægstok-bjælke u gulv 
Raw Ring-width PISY data of 64 years length 
Dated AD1634 to AD1697 
41 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 157.17   Sensitivity 0.23 
Interpretation: AD1698-1746 
 
n358005a.d  
A9526 Flosta kirke kirkerum væg m våbenhus 
Raw Ring-width PISY data of 127 years length 
Dated AD1519 to AD1645 
69 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 70.94   Sensitivity 0.24 
Interpretation: AD1645-66 
 
n358006a.d  
A9526 Flosta kirke kirkerum væg m våbenhus 
Raw Ring-width PISY data of 97 years length 
Dated AD1588 to AD1684 
69 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 78.60   Sensitivity 0.28 
Interpretation: AD1684-1705 
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n358007a.d  
A9526 Flosta kirke kirkerum væg m våbenhus 
Raw Ring-width PISY data of 52 years length 
Dated AD1633 to AD1684 
36 sapwood rings and possible bark surface 
Average ring width 173.04   Sensitivity 0.20 
Interpretation: AD1684? 
 
n358008a.d  
A9526 Flosta kirke kirkerum væg m våbenhus 
Raw Ring-width PISY data of 130 years length 
Dated AD1516 to AD1645 
62 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 72.55   Sensitivity 0.20 
Interpretation: AD1645-73 
 
n358009a.d  
A9528 Flosta kirke våbenhus kott u trappe 
Raw Ring-width PISY data of 90 years length 
Dated AD1594 to AD1683 
61 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 79.32   Sensitivity 0.25 
Interpretation: AD1684-1712 
 
n358010a.d  
A9526 Flosta kirke våbenhus kott u trappe 
Raw Ring-width PISY data of 106 years length 
Dated AD1579 to AD1684 
60 sapwood rings and possible bark surface 
Average ring width 106.86   Sensitivity 0.24 
Interpretation: AD1684? 
 
n358011a.d  
A9526 Flosta kirke våbenhus kott u trappe 
Raw Ring-width PISY data of 99 years length 
Dated AD1584 to AD1682 
51 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 91.01   Sensitivity 0.25 
Interpretation: AD1683-1721 
 
n358012a.d  
A9526 Flosta kirke våbenhus kott u trappe 
Raw Ring-width PISY data of 50 years length 
Dated AD1632 to AD1681 
29 sapwood rings and possible bark surface 
Average ring width 206.90   Sensitivity 0.28 
Interpretation: AD1681? 
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n3580139.d  
A9526 Flosta kirke våbenhus kott u trappe 
Raw Ring-width PISY data of 64 years length 
Dated AD1619 to AD1682 
49 sapwood rings and possible bark surface 
Average ring width 93.84   Sensitivity 0.20 
Interpretation: AD1682? 
 
n3580149.d  
A9526 Flosta kirke våbenhus kott u trappe svill 
Raw Ring-width QUSP data of 64 years length 
Dated AD1620 to AD1683 
13 sapwood rings and possible bark surface 
Average ring width 125.55   Sensitivity 0.24 
Interpretation: AD1683? 
 
n3580159.d  
A9526 Flosta kirke våbenhus kott u trappe svill 
Raw Ring-width QUSP data of 62 years length 
Dated AD1607 to AD1668 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 98.98   Sensitivity 0.22 
Interpretation: after AD1676 
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